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 ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ГУТНИЦТВА НА ПРИКАРПАТТІ

Скляне виробництво є одним з найстаріших винаходів людства. Водночас, якщо склярство періоду Київської Русі досить широко висвітлено у публікаціях, то гутництво й досі залишається малодослідженим. Серед робіт, присвяченій даній проблематиці слід виділити публікації В. Рожанківського [8; 9] та С. Мартинюка [4; 5; 6]. 
Для оптимального вивчення гутництва першим кроком повинна стати термінологічна уніфікація. Варто відзначити, що термін «гутництво» у науковій літературі вживається у досить широкому значенні У історичній та мистецтвознавчій літературі усталилася традиція називати все старе українське скло «гутним». На думку В. Рожанківського, ця назва надто вузька для визначення українського скловаріння в цілому. За його словами, правильно називати гутним лише таке скло, яке одержало закінчений вид готового предмета біля скловарної печі. Натомість для виробів, оформлених поза гутою майстрами розпису, гравірування, золочення назва «гутні» не зовсім точна [8, с. 81 – 82].
Загалом же назва «гута» походить від німецького слова «die Hütte» і означає будинок, в якому знаходилася скловарна піч. У Центральній та Західній Європі XVI – XVIII ст. цей термін набув міжнародного характеру. На нашу думку, у зв’язку з етимологією назви, гутним слід вважати те скло, яке було виготовлене у склоробних майстернях, що знаходилися в безпосередній близькості до сировинних матеріалів, і до яких власне застосовувалась назва «гута». Вперше такі майстерні з’явилися у Німеччині в XII ст. Зокрема під 1196 р. згадується гута в околиці Кльостерлауснітца (Тюрингія), якою впродовж 1196 – 1198 рр. керував четвертий пастир існуючого тут монастиря Дітріх фон Вайсенфельс [12, s. 11]. Перші відомості про гути на західноукраїнських землях належать до другої половини XV ст. З 1470 р. походить згадка про село Шкляри на Сяніччині, в околиці якого у різний час діяло 11 гут. Точний час їх існування не встановлено, однак діяли вони до другої половини XVIII ст., оскільки Йосифінські метрики про ці гути не згадують [4, c. 182].
Саме з другої половини, а конкретніше останньої третини XV ст. на українських землях розпочалася епоха гутництва, яка тривала до першої половини XIX ст. З цього часу підприємства засновуються у промислових центрах, потребують більше робочої сили, залізничного сполучення для підвезення матеріалів і відвантаження продукції [4, с. 196]. Виходячи з цього, вважаємо правомірним окреслити українське гутництво останньою третиною XV – першою половиною XIX ст. Водночас доцільним також буде вживати для склярства цього періоду термін «лісове гутництво», який використовує С. Мартинюк, оскільки гути розміщувались саме неподалік лісів чи безпосередньо у них. Прикладом цього може служити розміщення зафіксованої у Йосифінській метриці місцевості «Стара Гута» (суч. Золочівський р-н Львівської обл.) на обширі між лісами, при чому ґрунт тут був кам’янистим та непридатним для землеробства [11].
Поряд з цим актуальною постає реконструкція гутництва як складного явища. Для цього слід виділяти такі його складові: процес виготовлення скляних виробів та їх асортимент; організація праці у гуті; конструкція склоробних печей. Важливим тут є зрозуміти і рівень місцевого гутництва у порівнянні з європейським. Зрозуміло, що це можливо лише за умов наявності відповідних джерел, серед яких важливе місце займають результати археологічних досліджень.
Що стосується процесу виготовлення скляних виробів, то від часу винайдення склодувної трубки в I ст. н. е. практично нічого не змінилося. Для отримання скла способом дуття спершу необхідно нагріти «гарячий кінець» (набель) у печі до почервоніння, а тоді вже набирати ним скло. Для покращення афазії (прилипання) набель зазделегідь занурювався у воду, змішану з розмеленою глиною. Коли носик занурювали у скломасу, то склороб починав спершу повільно, а потім щораз швидше обертати трубку, в результаті чого формувався правильний скляний згусток, діаметром 5 – 6 см. Далі він поступово надувався, а за допомогою дерев’яних ложок йому надавали круглу форму. Тепер починався власне процес склодуття. З цього моменту скло не повинно бути гарячим на зовнішній оболонці, щоб запобігти розтріскуванню скломаси. Повітряні бульбашки, що виникали всередині скла розтягались у напрямі, де скломаса була найтепліша. Це можна було спеціально контролювати: певні ділянки лишали охолодженими, а інші – навпаки – постійно підігрівали, або ж шляхом контролю об’єму корпусу (враховуючи той факт, що масивні області сфери довше зберігають тепло). Остаточну форму скляна посудина одержувала лише шляхом тягнення коблями із залізною ручкою та обертанням у дерев’яних ложках [14, s. 38].
Склороб не був самостійним виробником, що готував продукт від початку до кінця. У зазначений період спостерігається спеціалізації та поділ праці серед робітників майстерні. Так, за підтримуванням полум’я в склоплавильній печі стежили спеціалісти-опалювачі, яких називали шулярами [9, с. 37]. За аналогією з німецькими гутами, можемо припустити, що у гуті також працювали: мішальник, дереворуб, вугляр, склороб, склодув [12, s. 5], а також шліфувальник, маляр, золотар [13, s. 250].
Загалом кількість працівників у гуті коливалася від однієї до 11 осіб. Їх становище було схожим до становища дворової челяді. Інколи в гуті використовувалась робота панщинних підданих. У другій половині XVI ст. до гути в Небилові у Калуському старостві (суч. Івано-Франківська обл.) піддані постачали дрова [15, s. 77 – 78]. Становище гутника-майстра було доволі високим, хоча й не настільки, як в деяких західних державах. Так, ще в 1346 р. у Венеції видано декрет, за яким шлюб доньки скляра із патрицієм вважався рівним та визначено покарання за розголошення таємниці виготовлення скла аж до смертної кари. А у 1574 р. французький король Генріх III, будучи у Венеції, надав всім майстрам-склоробам французьке дворянство [3, с. 103 – 104].
Що стосується склоробних печей, то до нас дійшло кілька зображень різночасових майстерень. Водночас єдиною пам’яткою на західноукраїнських землях, на якій досліджено скловарну піч є лісова гута в околицях Унівської Святоуспенської лаври. У центрі заплави струмка було виявлено три підвищення підпрямокутної форми антропогенного походження, висотою 0,8 – 1 м та довжиною однієї із сторін від 6 до 8 м. Під час дослідження у траншеї №1, закладеної на місці одного із квадратних підвищень [10, с. 6 – 7], було виявлено склоплавильну піч, яка споруджена лише з природних елементів – каменю, глини, піску [6, с. 346]. Піч мала дві камери: варильну, у якій на лавах обабіч каналу стояли скловарильні тиглі і яка була перекрита глиняним склепінням із вікнами для набирання скла; опічок (камера над «широм»), який служив для випалювання виробів. Печі такої конструкції використовувалися до XVIII ст. У пізніші часи піч до вікон мурували з цегли, і лише склепіння набивали глиною на зробленому з дощок каркасі. Відсутність уламків цегли підтверджує, що скловарильна піч не могла бути збудована пізніше першої половини XVII ст. [7, с. 14].
На думку С. Мартинюка та О. Звіра потужність відходів вказує на те, що тривалість функціонування комплексу складала 40 – 50 років. Цікавим є факт місцезнаходження звалищ. За двісті років звичка вивозити відходи і вимощувати ними територію та відкоси виробничої площадки не змінилася, що, на думку М. Филипчука, є непрямим підтвердженням збереження протягом століть технології «лісового гутництва» [10, с. 7 – 8].
В ході досліджень у 2000 р. підтверджено, що гутище складалося з трьох [2, с. 14] склоплавильних печей, що розташовувались на місцевості у формі рівностороннього трикутника. Відстань між печами становила приблизно 10 м. Зі східного боку гутища знаходилась споруда стовпової конструкції, яка, ймовірно, слугувала майстрам укриттям в часи негоди, приміщенням для зберігання сировинних запасів, місцем приготування плавильної маси, складом для збереження виготовленої продукції, інструментарію тощо. Із західного боку гути на відстані 10 м від краю печей знаходився глибокий яр, у який скидали побиту та браковану продукцію [1, с. 550].
Найбільш цінними є знахідки на гутищі скляних виробів, декорованих технікою філіграні [6, с. 349]. Це свідчить про високий рівень майстерності унівських склярів, адже філігрань лише кількома десятиліттями раніше з’явилась у Венеції [6, с. 255].
Цікаво, що здійснювались спроби дослідити гуту у Коростові, яка функціонувала впродовж 1780 – 1859 рр. Досягненням гути було варіння золотого рубіну – рідкісного і дорогого скла малиново-червоного кольору, який досягався введенням у скломасу чистого золота. З такого скла робилися наклади для профіток (чашечок для люстр), нитки для декорування скла. Деякі вироби оздоблювалися малюванням емаллю і золоченням [4, с. 194]. Також тут знайдено зігнуту склодувну трубку довжиною 105 см, виготовлену ковальським способом зі штаби заліза. На трубці відсутній «нобель» (носик), проте добре зберігся «загубник» – кінець трубки, який склодув бере у губи для видування скла. Цінність цієї знахідки у тому, що це єдиний екземпляр склодувної трубки XIX ст. в Україні. Цілком ймовірно, що вона, разом з іншими виробами із заліза, була виготовлена на гуті металевій, що діяла в одному комплексі з гутою скляною [7, с. 45]. 
У середині XIX ст. у всій Європі закінчується епоха лісового гутництва. Нові підприємства засновуються у промислових центрах, потребують більше робочої сили, залізничного сполучення для підвезення матеріалів і відвантаження продукції. Але реліктові лісові гути існували на просторах Волині і Галичини аж до Першої світової війни, виготовляючи обмежений асортимент простого скла [4, с. 196]. 
Таким чином своєрідність гутництва забезпечує широкий пласт для реконструкцій як окремих його складових, так і їх сукупності. Цілком очевидно, що західноукраїнське гутництво розвивалося в руслі європейських тенденцій, увібравши кращі досягнення тутешніх склярів. Промовистим у цьому плані є поява кольорового скла та техніки філіграні на західноукраїнських землях вже наприкінці XVI ст. – лише через декілька десятиліть після її винайдення у Венеції. 
Перспектива вивчення даної тематики полягає у введенні в науковий обіг нових матеріалів, які дозволять більш точно визначити рівень розвитку гутництва на західноукраїнських землях та його значення для соціально-економічного становища населення. Продовження досліджень Унівської та Коростівської гут могли б стати першим кроком у цьому напрямку.
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